ISD DUNAFERR

; 7 &y ISO 9001
2.OLDAL (2)
Médosités 0
A03 Bizonylatszam: 0025053391/000001
¥ C94:
KEMIAI VIZSGALATOK % Cc71 C72 C73 | C74 | C75 C77 | C78 | C79 C82 | C83 C85 | C86 | C87 | C88 | C89 | C90 | C91 | C92 | C93
o] Mn Si S P Al Cu | Cr Nb | Ti Ca | Mo 0 Zr | As | Sn | W | Co | Cev
Szabvéany el6iras min: [DX51D+Z
Szabvany el6iras max: |DX51D+Z 0,12 | 0,60 | 0,500 |0,045|0,100 0,300
Szerz6dés el6irds min:
Szerzidés el6irds max:
636390 0,05 | 0,29 | 0,012 |0,015/0,010 0,035/ 0,07 {0,122 0,001/0,001 0,006/0,002 0,006 0,14
Adagkémia
Készaru kémia
c1o SZAKITOVIZSGALAT HAJLITOVIZSGALAT
MECHANIKAI Wz Cc1 C13
i A . C15 C51
VIZSGALATOK co1 | co2 co4 |Folyashatar Nyalas reh/R| CO1 coa | n C52 | Zn
. Reh - A0 | . SU- 1 Eredm,| g/m2
tip | nimm2 tip | " | tip m (mm)
Szabvany el6iras min: |DX51D+Z 4 A80 | 22
Szabvany el6irds max: [DX51D+Z
Szerzédés eldiras min: 200
Szerzédés eldirds max:
. 92082972 7 4 2 318 25 7 5 2 0A | Jo | 203
PROBASZAM(OK) 92082973| 7 4 2 318 25 7 2 0A Jo | 203

Kddolas EN 10168:2004 szerint

C10 A vizsgalati darab alakja:
CO01 A probatest helye:

C02 A prébatest iranya:
C04 A probatestek allapota:

Minden esetben tablalemezbél vett négyszg keresztmetszeti prébatest.

5 = tekercs eleje; 6 = tekercs vége; 7 = tekercs kdzepe; 8 = egyéb

3 =L = hosszirdny\; 4 = T = keresztirany(; 5 = Z = atios iranyd

1 = hengerelt; 2 = lagyitott; 9 = normalizalt, A = HH alapanyag; B = HH pacolt; C = HH hengerelt; D = Hidkezelt; E = HH dresszirozott; H = HH kikészitett

D01 Jeldlés és azonositas,felszini tulajdonsagok, alak és méretbeli tulajdonséagok.
Megjel6lés és azonositas, felszini tulajdonsagok, alak és méretbeli tulajdonségok ellenérzése megtortént, a termék a szerz6dés elbirasainak megfelel.

[201 A termék szerz6dés elGirasainak megfelel.

E‘l Kiegészité informéaciok:

1. Radioaktivitds: |gazoljuk,hogy az altalunk gyartott és szallitott termékek a kérnyezetben karos sugarterhelést nem okoznak, a termékek fajlagos gammaaktivités értéke az elfogadott 100 Bg/kg alatt van.

A05.2 Ervényesités (gyartom ()




ISD DUNAFERR

GYARTOI MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT 0%
1. OLDAL (2)
A07 Vevéi rendelésszam: Modositas 0
JUNIUS POT A03 Bizonylatszam: ~ 0025053391/000001
A01 A02 B15 A10 A11 A08.1 B02
A gyarto izeme: A vizsgalati bizonylat Ervényességi ido: Széllitas datuma: Kiallitas datuma: Koétésszam/LOT: Mindségjel: Mindségszabvany:
ISD DUNAFERR ZRT.,2400 DX51D+Z MSZ EN 10327
DUNAUJVAROS, VASMU TER 1-3.| 2.2:MSZ EN 10204.2005 2020.07.16 2010.07.16 2010.07.16 A0 SeR00000!
A08.2
AOBT  vevineve:  SANSZ 2002 Egyéni Véllalkozés SeSrzGdessza;
0004301965/000001
Vevb cime: Magyarorszég,1115,BUDAPEST,Ecsed u. 7. B01.1 Termék megnevezése:
A04 A06.2  Rendaltetési hely: Horganyzott széles tekercs
Metal stamp: SANSZ 2002 EGYENI VALLALKOZAS,Magyarorszag,2310,SZIGETSZENTMIKLOS,PETOFI
S.U.138/A., B01.2 Méretszabvany: MSZ EN 10143
B01.3 Osztaly: L
B05S A prébadarabok referencia (h6) kezelése: C05 Vizsgaldhely:
A vizsgélatokat a NAT altal NAT-1-1037/2008, illetve a DAP éltal a DAP-LP-3446.00
szémon akkreditalt vizsgalolaboratdrium és az ISD Dunaferr végezte.
B03 Kiegészité kovetelmények: B04 A termék szallitasi feltételei:
N-A-C
A TERMEK AZONOSITASA
B07.1 Cr0 C00 B07.2 B08 B12 B13 D52 BO09 B10 B11 B14
Adagszam. Acélgyart.elj. Prébaszam. Tek./kétegszam. | db.szém (db): Nett6 témeg (t): Brutté tém.(t): Csév. htm. Szélesség (mm): Vastagsdg (mm):| Hosszség (mm):| Ossztémeg (t):
636390 LD 92082972 4,700 4,705 1000 05 9,440
636390 LD 92082973 4,740 4,745 ! !

B06 A termék jeldlése:
(204)




